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Priloha k rozhodnutiu ¢. 026/9714/2021/1 a k Osvedc¢eniu o akreditacii ¢. S-010 zo drna 08.12.2021.

Priloha je neoddelitelnou sucastou

Rozsah akreditacie

Nézov akreditovaného subjektu: U. S. Steel KoSice — Labortest, s.r.o.
Odbor Laboratérium Studenej valcovne
Vstupny aredl U. S. Steel, 044 54 KoSice

Laboratérium s fixnym rozsahom akreditacie.

uvedeného osvedcenia

s Objekt sku§‘l’(:' — Zavedeni metéda Oxtalnd Snecinkicie
N Predmet / Pa?:l:llgtser / Princip / (rozsah, neistota, tcel,
S Matrica / Ukiagovatel’ / Druh / Oznatenie modifikicia/validicia,
Prostredie i Typ nazory/interpreticie, atd’.)
1. |Pocinovany plech |hmotnost’ coulometria STN 42 0111
cinového povlaku STN EN 10202
(PP1/Z2T22-01)
2. | Ziarovo hmotnost’ gravimetria STN EN 10346
pozinkovany plech | zinkového povlaku (PP1/Z2T122-02)
3. | Cin arzén, hlinik, OES PP1/Z2T22-03
bizmut, Zelezo, med’, (STN P ENV 12908)
olovo, antimoén,
kadmium, zinok
4. | Zinok zelezo, med’, olovo, STN EN 12019
kadmium, cin, (PP1/Z2T22-04)
hlinik, kremik,
hor¢ik, antimon
5. | Odpadové vody zelezo F-AAS PP1/ZT22-06
(EPA 7000B)
6. zinok STN ISO 8288
(PP1/ZT22-08)
7. celkovy chréom STN EN 1233
(PP1/Z2T122-09)
8. | Odpadové, ortut’ CV-AAS STN EN 1483
povrchové (PP1/Z2T22-10)
a podzemné vody
9. | Odpadové vody chrom spektrofotometria | STN ISO 11083
Sestmocny PP1/Z2T22-11
10 Ocel'ovy plech farebny spektrofotometria | STN EN 13523-3
" | s organickym odtien (PP1/ZT22-27)
11 povlakom Lesk STN EN 13523-2
' (PP1/ZT22-28)
prilnavost mechanickd skuska | STN EN 13523-6 skuska v Erichsenovom
12. organického povlaku (PP1/Z2T22-29) pristroji
po skugke hibenim
prilnavost’ mechanicka skuska | STN EN ISO 2409
13. organického povlaku (PP1/2T22-30)
po mriezkovom reze
pevnost’ organického | mechanickd skuska | STN EN 13523-7 skuska T-ohybom
14. povlaku proti (PP1/ZT22-31)
praskaniu v ohybe MA AKE
odolnost’ mechanicka skuska | STN EN 13523-11 MEK — j;es’;(iﬁetyjl etyl
organického otieranim s pouzitim | (PP1/Z2T22-32) ketén) /& [ 11 |
15 % et y’ %) |
povlaku proti org. chemikalie f
rozpustadlam \
hribka organického mechanicka ASTM D 5796 optickd‘,%@ikroSkopické
16. povlaku skuska, meranie | STN EN 13523-1 meranie %\ [AS
rozmerov (PP1/ZT22-33)
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uvedeného osvedcenia

- Objekt sku§‘l](ly = Zavedena metoda Ostatné neoiikacic
N Predmet / Pa:’l:r::gtser / Princip / (rozsah, neistota, ucel,
E Matrica./ Ukazovatel/ Druh / Oznadenie modit:ikécia/vali(-lécia,
Prostredie Analyt Typ nazory/interpretacie, atd’.)
Elektrotechnické | magneticka STN EN 60404 —2
17 plechy polarizacia STN EN 10106
' magnetickd indukcia (PP1/Z2T22-34)
Cinitele anizotropie .
Specifické straty mer?nllf, L |STNEN 604042 meranie pomocou
8. Einitel starnutia maglne“" ye STN EN 10106 Epsteinovho pristroja
WEEHaEy (PP1/ZT22-35)
$pecifické straty po STN EN 60404 — 2
19. starnuti STN EN 10106
(PP1/ZT22-36)
hrubka izolaéne;j metoda magnetickej | STN EN ISO 2808
20 vrstvy indukcie STN EN ISO 2178
' SN 50265.2000-01
(PP1/Z2T22-37)
metdda spatného | STN EN ISO 3543 zdroj beta Harenia
21. rozptylu beta (PP1/2T22-38) C14
Ziarenia
odpor izolaénej i . S 7 ASTM A-717 meranie pomocou pristroja
9. vistvy meramedm’lacneho STN EN 60404-11 Franklin
ocporu (PP1/ZT22-39)
23 lamavost’ striedavym | mechanicka skuska | STN EN ISO 7799 stanovenie podtu ohybov
) ohybom (PP1/ZT22-40)
Pozinkovany plech | drsnost’ povrchu — meranie drsnostia | STN EN ISO 4287
24 parameter Ra vlnitosti profilu STN EN ISO 3274
' (strednd drsnost’) (profilometria) STN EN 10049
(PP1/Z2T22-41)
drsnost’ povrchu— SN BN 1504287
25. parameter RPc SN B 150 3274
(pocet vrcholéekov) STIN EIV 10859
(PP1/Z2T22-42)
26 hmotnost’ XRFA STN EN ISO 3497
' zinkového povlaku (PP1/7ZT22-43)
Vysvetlivky:

F- AAS - atémova absorp¢nd spektrometria s plametiovou atomizéaciou

CV- AAS - atémova absorp¢na spektrometria s generovanim studenych par
OES - iskrova opticka emisna spektrometria
XRFA - roentgenfluorescenéné spektrometria

®kk

\\):\




