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SPRAVA O OPRAVNENOM MERANI EMISIi

TZL a vybranych tazkych kovov zo $trbinovych zasobnikov a pasovej dopravy, DZ Oceliareni Il,
Vstupny areal U.S.Steel, Kosice - Saca

Nazov akreditovaného skisobného laboratdria / EnviroTeam Slovakia s.r.o.,
opravnenej osoby podla § 20 ods. 2 pism. a) Kuku¢inova 23, 040 01 KoSice
zakona ¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich predpisov: ICO: 35957 239
Cislo spravy: 03/073/2018 Datum : 25.4.2018
Prevadzkovatel: U.S.Steel Kosice, s.r.o. Sidlo: Vstupny aredl U.S. Steel
1C0: 36 199 222 Kosice, s.r.o., 044 54 Kosice
Miesto / lokalita: Vstupny aredl U.S. Steel, 044 54 KoSice
Druh opravneného Opravnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny emisny
merania: limit a hodnoty suvisiacej stavovej veli€iny, ktora sa vztahuje priamo na emisie podla § 20

ods. 1 pism. a) bodu 1 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskorsich predpisov.

Opravnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veli¢iny, ktorou je vyjadreny
reprezentativny individualny emisny faktor, s ktorého pouZitim sa vypocitava vypustané
mnozstvo emisii podla § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zdkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v
zneni neskorsich predpisov.

Objednavka: Zmluva o kontrolnej ¢innosti €. Datum : 27.9.2017
AG107FG0022, Dodatok ¢. 7

Deri opravneného 28.2. a7 14.3. 2018
merania:
Osoba zodpovednd za technickd stranku Ing. Igor Neméok, rok narodenia 1971
merania (veduci technik) podfa § 20 ods. 3 rozhodnutie MZP SR o vydani osvedéenia zodpovednej osoby €.
zakona ¢. 137/2010 Z. z. v zneni neskorsich 20977/2016 zo dfia 18.04.2016
predpisov:
Sprdva obsahuje 7 stran
4 prilohy
Ucel opravneného 1. Periodické opravnené meranie Udajov o dodrzani urceného emisného limitu (EL) pre
merania: TZL a kovy v TZL z technologického zariadenia podla § 8 ods. 4 pism. a) vyhlasky MZP SR ¢&.

411/2012 Z.z. v zneni vyhlasky MZP SR ¢&. 316/2017 Z.z. a podla integrovaného povolenia
SIZP OIZP Kogice ¢ 3357-21125/2015/Mil/570020605/Z16 zo dfia 20.7.2015 a 1273-
6879/57/2017/Ned/570020605/Z21 zo dra 13.3.2017.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho individudlneho hmotnostného toku
(IEF) pre TZL a kovy v TZL podla § 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z.
v zneni vyhlasky MZP SR & 316/2017 Z.z. za Gcelom zistenia mnoZstva vypustanych
znedistujucich latok.
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DZ Oceliaren IlI, Vstupny areal U.S. Steel, 044 54 KoSice

Prevadzka:

VAR PCZ: 0301300

prevadzka: 24 h/den, 7 dni/tyzden, najvyssie oCakavané emisie pri dosiahnuti
Cas prevadzky: najvyssieho vykonu zavazania surovin

technoldgia: emisne jednorezimova, diskontinualna emisne ustalend

Zdroje/zariadenia vzniku emisii:

Strbinové zasobniky a pasova doprava

Merané zlozky:

TZL, kovy v TZL

Vysledky merania a EL:

hmotnostna koncentracia a hmotnostny tok zlozky v odpadovom plyne (OP)
v mg/m3 ag/h

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisii:

strbinové zasobniky a pasovda doprava - komin €. 320 — spolo¢né miesto
vypustania. Hodnoty emisnych velicin zistené na samostatnych vetvach
odsdvania jednotlivo pre obe zariadenia

Vysledky opravneného merania:

tab. ¢. 1 — Suhrnny prehlad hodn6t emisnych veli¢in

Priemerna hodnota | Maximalna hodnota Emisny limit Rezim s
L 3 (koncentracia; (koncentracia; (koncentracia; najvy$simi | Upozornenie na
Merana zlozka N°) , . , S . 2
hmotnostny tok) hmotnostny tok) hmotnostny tok) | emisiami | sudlad/nesulad °)
[mg/m?; g/h]") [mg/m?; g/h’) [mg/m? g/h]") | [4no/nie]
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: Strbinové zasobniky - komin ¢. 320
TZL 12 <Ms ¥ (0,9); 11 150; < 200 ano sdlad
As+Cr® +Co+Ni 6 0;0 0;0 1;5 éno stlad
Zdroje/zariadenia vzniku emisii: pasova doprava - komin ¢. 320
TZL 6 6; 132 6; 138 150; < 200 ano sulad
Sb+Sn+Cr+Mn+ . .
6 1;16 1;18 5; 25 ano sulad
Cu+Pb+V+Zn
Poznamky:

1) Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie: 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn,

2) Hodnoty a poZiadavky dodrzania EL: ¢ast Il B., tab. ¢. 1.2 a 1.4, rozhodnutia ¢. 3357-211125/2015/Mil/570020605/Z16 zo
dna 20.7.2015 a 1273-6879/57/2017/Ned/570020605/221 zo dra 13.3.2017
%) Potet jednotlivych merani konkrétnej zlozky odpadového plynu.
4) Skratka a symbol < MS (0,9) znamenad, Ze hmotnostné koncentracie TZL boli zistené pod hodnotou medze stanovitelnosti
metddy a podmienok odberu. Takto zistenej hodnote sa neistota nepriradzuje.

Pouéenie o platnosti upozornenia na sulad/nesulad.

Sprava o opravnenom merani, vysledky oprdvneného merania a nazor o sulade / nesutlade objektu opravneného
merania s ur¢enymi poziadavkami nie su suhlasom, ktory je vydavany orgdnom Statnej spravy ochrany ovzdusia
podla vieobecne zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju nérok na vydanie suhlasu.
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tab. ¢. 2 — Suihrnna tabulka IEF

Zariadenie — Datum 7L RHT IEF Neistota | ReZim s reprezentativnymi
miesto vypustania emisii merania [g/h] [kg/vagdn] [%] emisiami

Strbinové zasobniky - komin

. 28.2.2018 Ni 0,0282 0,0000226 30 ano
¢. 320

tab. ¢. 3 — Suhrnna tabulka IEF

Zariadenie — Datum 7L RHT IEF Neistota | ReiZim s reprezentativnymi
miesto vypustania emisii merania [g/h] [kg/1000 teyrovinl [%] emisiami
TZL 132,0 2,5312 30 ano
Sn 0,0495 0,000949 30 ano
Cr 0,1373 0,002633 30 ano
pasové dopravniky - komin 14.3. 2018 Mn 12,6163 0,24192 30 ano
¢. 320 Cu 0,7402 0,014194 30 ano
Pb 0,1477 0,002823 30 ano
V 0,0235 0,000451 30 ano
7n 1,7952 0,034424 30 ano

Poznamka: uvedené su len ZL, ktoré boli zistené nad medzou stanovitelnosti metddy resp. analytického stanovenia

1. OPIS UCELU OPRAVNENEHO MERANIA

1. Periodické oprdvnené meranie Udajov o dodrZani uréeného EL pre TZL a kovy v TZL ztechnologického
zariadenia podla § 8 ods. 4 pism. a) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012 Z.z. v zneni vyhlagky MZP SR ¢. 316/2017 Z.z. a
podla integrovaného povolenia SIZP OIZP Kosice ¢ 3357-21125/2015/Mil/570020605/Z16 zo dria 20.7.2015
a 1273-6879/57/2017/Ned/570020605/221 zo dfa 13.3.2017.

2. Periodické opravnené meranie IEF pre TZL a kovy v TZL podla & 3 ods. 5 pism. b) vyhlasky MZP SR ¢. 411/2012
Z.z.v zneni vyhlasky MZP SR €. 316/2017 Z.z. za Gelom zistenia mnoZstva vypustanych zneéistujdcich latok.

2. OPIS PREVADZKY A SPRACUVANYCH MATERIALOV

Strbinové zésobniky a k nim prisluina pasova doprava zabezpeduju dodavky surovin do zasobnikov jednotlivych
kyslikovych konvertorov.

Prisun surovin do $trbinovych zdsobnikov je realizovany kolajovou dopravou v samovysypnych vagénoch po
kolajach K 952 (nepriechodnd) a K 953 (priechodnd — sltZi na prevozy do haly Oceliarne 1). Pod kaZzdou z kolaji sa
nachadza 10 strbinovych zasobnikov. Davkovanie surovin na dopravné pasy ¢. 16 a 17 zabezpecuju vyhrabavacie
voziky (nad kazdym pasom je 5 vozikov). Dopravné pdsy su vedené v strede pod jednotlivymi radmi zasobnikov.
Doprava surovin z pivnice Strbinovych zdsobnikov na Oceliareft 1 je zabezpelenad pdsmi ¢. 19 a 35. V hale
Oceliarne 1 sa na Galotovej presypacke pdasov rozdeluju suroviny do zdsobnikov nad konvertormi Oceliarne 1,
resp. na pas €. 13 a 23 do zasobnikov Oceliarne 2.

Popisované technoldgie nepouzivaju pri svojej prevadzke Ziadne palivo.

Suroviny, ktoré su zavazané do zdsobnikov a pasovou dopravou ku konvertorom su: FeMn C, FeMn affiné, FeSi
65%, Fe pelety, CaO dolomit, CaO ocel, brikety, koks hrasok, koks metalurg a MgCo. Projektovand kapacita
Strbinovych zasobnikov je pre prijem vagénov s hmotnostou suroviny 20 az 50 t. Pdsova doprava ma v zavislosti
od druhu surovin kapacitu 90 az 180 t/h prepravenych surovin.
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